
Настольный	анализатор	драгоценных	металлов

Отчет	определения	химического
состава	

Время	формирования	от чета:	12/04/2019	13:23:11	
Время	измерения:	12/04/2019	13:23:11	

Результат	измерения:	
|	0% | 100%	|

Au Cu ZnNi
Золото	585	проба	
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